Csomagolas
BACHL PIR MV : s ' el
Kasiro- LUl Elképzés | ta m a ellenallas
Szabvanyos jeldlés: PUR-MSZ EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2- zas (Netté méret) - csomag R
CS(10\Y)100-TR70 mm (m2K/W)
20 15,620 20 0,769
14 12,496 30 1,154
10 10,934 40 1,539
8 7,81 50 1,923
Hévezetési tényezd 7 6,248 60 2,308
20, 30, 40, 50 és 60 mm vastagsagban 0,026 W/mK PRMYV | oy 5 3,905 gg z'ggg
. . kétoldali U
80 és 100 mm vastagsagban 0,025 W/mK Uveegoféti/cl)l (11225205 ; 660205) élioér;f:s* 100 4,000
A 4 kasiroza
120, 140, 160, 180, 200, 220 és 240 mm vastagsagban asirozas 120 5,000
oot tablan- 140 5,833
0,024 W/mK 2400 x 1240 Kénti 3,0125 R
(;saag%hoqnz);oos): Kiszere- me|/ 160 6,667
, , . . p o s 0 x 1. ) tébla 180 7,500
Péter és Veronika gyermekei mar egyetemre jarnak, st s BT
Ve V4 ) y 74 . Megnevezés Szabvany BACHL PIR MV 220 9,167
igy kettesben varazsolnak maguknak uajrahészigetelt 20 | 10000

Hoévezetési tényezd A
otthont (kozolt) W/mK 0,024 - 0,026 * Feldr ellenében 40mm-es vastagsagtdl korbefutd 1épcsés élképzéssel is rendelhetd.
Felar ellenében 80 mm-es vastagsagtol korbefutd csaphornyos élképzéssel is rendelhetd

Vastagsag ttrés (Ti / mm) EN 823 T2
Lapostet6kon sziikséges hészigetel6 anyag vastagsag (BACHL PIR MV)

Nyomoszilardsag (10%-os

Osszenyomasnal) CS(10/Y) EN 826 >100<150 o . L s .
i, kPa kovetelményhez tartozo hészigetelés
Tartos nyomoszilardsag VES R ()
(20 évre 2%-0s 6sszenyo- EN 1606 >20 fodémszerkezet tipusa

masnal) CC11/12/20)ac, kPa
Nyirdszilardsag
kPa
Hajlitoszilardsag EN 12089 550 25cm vasbeton monolit fédém 10 14 18

V4 . / [ ] °
HOszigetelées mindenkinek
Méretalland6sag adott ho- Konnylszerkezet, Tmm acél trapézlemez 10 14 20

és nedvességtartalom esetén | EN 1604 DS (70.90)

EN 12090 80-120

DS(70,90)i, % 3 Eléregyartott vasbeton fédém *) 8 12 16
'Meéretalland6sag adott hé- DS (-20,-) Fodém kerdmia béléstesttel 8 12 16
és nedvességtartalom esetén | EN 1604 5 !
BAC H L PI R M v DS (-20,-)i, % Talajjal érintkezé padléban sziikséges hészigetel6 anyag vastagsag (BACHL PIR MV)
Ferl]zlze;;;;; red?;;g.l?éi’lf:ayu EN 1607 70 kbvetelmérzl);l;:: ;:a!‘;o(zc% I)u'iszigetelés
LAPOSTETOK, FODEMEK, PADLOK, TERASZOK ES IPARI Nedvessegfelvétel (28 13005 | ¢, 1057 025 Sdémsserkeset tiusa
PADl.éK H6$Z|GETELESE vizbemeritésnél) WL(T)i, tf% e P
Péradiffizios ellenéllasi szam | EN 12086 40
Kimagaslé hészigetelés vékonyabb rétegvastagsaggal is Héallosag tart6san -30 és +90 25¢m vasbeton alaptest 4 7 16
°C rovid ideig +250
Mindkét oldalon paradiffuziét elésegitd tvegfatyol kasirozas Tazvédelmi osztaly EN .
Euroosztaly 13501-1

kovetelményhez tartozé hészigetelés
vastagsag (cm)

Lépcsés élképzéssel is elérhetd

fodémszerkezet tipusa

Héhidmentes elemcsatlakoztatas

U<0,30 U<0,17
Nedvességre érzéketlen, ellendllé a korhadassal, penészesedéssel M M
szemben 25¢m vasbeton fodém 8 14 18
" , ;s ” sz g 1. —TNM Rendelet ko Imé
Magas szilardsaga révén terhelhetd, nem deformalodik, nem zsugoro- 2.; _ TNM Rendelet kgrtesfézgn;tmnzéu szint
dik, igy nem alakulnak ki szerkezetkarositd pangé vizek 3) =~ BACHL javaslat, jovSbeni kvetelmény o
4) - EIoregyartott,elgmgs vas,b,eton fodém (PK,PS pall6fodém

Beépitése egyszer(], id&takarékos vagy E gerendas fodém béléstesttel)
Alacsony tests(rlsége statikailag kedvezébb megoldast eredményez L. B L

BACHL Hdszigetel6anyag-gyarto Kft.

H-5091 Toszeg, Parkolo tér 21. H-8184 Balatonfuzf6, Almadi ut 3. H-4080 Hajdunanas, Polgari at, Pf.177.

Tel.: +36 (56) 586-500 Tel.: +36 (88) 596-200 Tel.: +36 (52) 570-691

Fax: +36 (56) 586-498 Fax: +36 (88) 451-704 Fax: +36 (52) 570-692

E-mail: bachl@bachl.hu

Hészigetelés mindenkinek IH

www.bachl.hu www.bachl.hu




